Leidenschaft fir Design!  Dedicated to design!

Verlegeanweisung

Wir gratulieren lhnen zu lhrer erstklassigen Entscheidung fUr dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG. Diese Anleitung ist Innen bei der schnel-
len und einfachen Verlegung lhres neuen antigua contact-FuBboden behilfich. Weitere Hinweise und Tipps gibt Innen bei Bedarf auch gerne Ihr
Fachhd&ndler. antigua contact-FuBboden findet im gesamten Wohn- und Objektbereich sowie in Feuchtrdumen seinen Einsatz, z.B. in 6ffentlichen
Gebduden, Messebau, Gastronomie, Ladenbau, Biros, Kindergdrten etc. (Die Zuldssigkeit im Bereich der Medizin (z.B. in Arztpraxen) ist mit dem
zustandigen Gesundheitsamt zu kldren). Aufgrund der geringen Stérke sind antigua contact-Sheets insbesondere empfehlenswert in Rdumen, deren
Bodenaufbauhdhe stark begrenzt ist.

Damit Sie lange Freude an lhrem antigua contact-FuBboden haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten.

antigua contact-FuBboden (Designervinyl) ist ein Imitat von Echtholz- oder Natursteinoptik. Bewusst sind die contact-Sheets unterschiedlich strukturiert
und sortiert. Farb- und Strukturunterschiede auch innerhalb eines Pakets sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik
unterstreichen. Prifen Sie die contact-Sheets vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- und Materialschdden. Stellen Sie Mangel fest, mUssen Sie
die Arbeiten unverzUglich einstellen und lhren H&ndler informieren. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsansprichen ausgeschlossen. Sorgen Sie
wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht. Der Untergrund und die raumklimatischen Bedingungen mussen den Anforderungen der DIN 18 365
Bodenbelagsarbeiten entsprechen.

Durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann es bei bodentiefen Fenstern, TUren, Fidchenfenstern und Dachfenstern zu punktuellen Aufhel-
lungen, Aufwdlbungen oder Fugenbildung kommen. Um dies zu minimieren, muss fir ausreichend Sonnenschutz gesorgt werden. Designervinyl ist ein
thermoplastisches Produkt und kann auf Warme und Kdlte mit Dimensionsverénderungen reagieren! Die Dehnfuge von mind. 8 mm zwischen antigua
contact und der Wand sowie allen festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden, damit das antigua contact
sich ungehindert ausdehnen kann. Bei Flichen von mehr als 100 m? oder R&umen mit einer Ldnge von mehr als 10 m mUssen geeignete Dehnfugen-
profile verwendet werden. Auch die Ubergangsschienen missen fachgerecht gewdhlt und montiert werden, so dass der Boden nicht blockiert wird.
Beachten Sie vor der Verlegung:

» Vor der Verlegung des antigua contact-FuBboden missen die Pakete mindestens 48 Std. ungedffnet zur Akklimatisierung in dem Raum gelagert
werden, in dem der Boden spdter verlegt werden soll (lagern Sie die Pakete flach liegend in kleinen Stapeln). Das entbindet Sie nicht der Pri-
fungspflicht gemdaB unserer AGB.

* Die Raumtemperatur sollte wé&hrend der Lagerung und der Verlegung bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-55% liegen. Um ein
ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, soliten die contact-Sheets vor der Verlegung gemischt werden (im sténdigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete
offnen)

 antigua contact-FuBboden wird einfach auf den Unterboden aufgelegt und ist selbstliegend. Das feine und saugfdhige Textilgewebe mit Harzim-
pragnierung, die nicht vollst&indig aushdartet, sorgt fUr eine feste Verbindung mit dem Untergrund. antigua contact kann problemlos rickstandslos
wieder aufgenommen und neu verlegt werden. Bitte beachten Sie ebenso, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung eine Temperatur
von mind. 15°C aufweisen muss.

Untergrund:

» antigua contact-FuBboden kann auf vorhandenen tragfdhige festen Bodenbeldgen nach einer Grundreinigung verlegt werden. antigua con-
tact darf nicht auf Unterbdden verlegt werden, die Weichmacher enthalten. Diese kénnen mit der unterseitigen Harzbeschichtung reagieren
und die Haftung reduzieren.

Der Untergrund muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif gelten (VOB, DIN 18365 ,,Bodenbelagsarbeiten).
Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, eben und frocken sein.

Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN18202 entsprechen (z.B. 1 m L&nge < 1 mm Unebenheit)

Weiche Nutzbdden (z.B. Teppich) mUssen, nicht nur aus hygienischen Grinden, vor der Verlegung entfernt werden.

* Bitte beachten Sie: Die Oberfléchentemperatur des antigua contact-FuBboden darf bei WarmwasserfuBbodenheizung 28° C nicht Uberschreiten.

(Heizprotokoll muB vorliegen). Bei ElektrofuBbodenheizung ist die Freigabe beim Hersteller der FuBbodenheizung einzuholen
Untergrundvorbereitung
Untergrinde mussen druckfest, staubfrei, frei von Wachs, Fett, Farben und anderen Verunreinigungen, eben sowie trocken und frei von Rissen sein.
Zementestrich: Dieser muss eben, frocken und tragfahig sein. Die Restfeuchte darf 2,0 CM% nicht Ubersteigen, bei WarmwasserfuBbodenheizung 1,8
CM%. Wir empfehlen vor der Verlegung den Untergrund mittels WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdinnt) vorzustreichen und mit
WAKOL 2615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke von mindestens 2 mm zu egalisieren. Die Unebenheiten nach der Spachtelung missen der DIN EN
18202 entsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter Lange darf eine max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein.
Anhydrith-/FlieBestrich: Die Restfeuchte des Estrichs darf 0,5 CM% und bei WarmwasserfuBbodenheizung 0,3 CM% nicht Ubersteigen. Die Estriche mUs-
sen vor Verlegung mittels Einscheibenmaschine angeschliffen, kré&ftig abgesaugt und mit WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdinnt)
vorgestrichen werden. Nach der Trocknung (mind. 2-4 Stunden) wird der Untergrund mit WAKOL 7615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstdrke von
mind. 2 mm gespachtelt. Die Unebenheiten nach der Spachtelung missen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter L&dnge darf eine max.
Unebenheit von 3 mm vorhanden sein.
HeiBasphalt-/Gussasphaltestrich: Bei dieser Art von Estrich ist es zwingend notwendig, dass diese gut und gleichmdaBig abgesandet sind um die not-
wendige Griffigkeit fUr eine anschlieBende Spachtelung mit WAKOL 2615 Ausgleichsmasse zu haben. Falls dies nicht der Fall ist, mUssen diese mit WA-
KOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:1 mit Wasser verdUnnt) grundiert werden und anschlieBend mit WAKOL 2615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke
von mind. 2 mm (max. jedoch 5 mm) gespachtelt werden. Die Unebenheiten nach der Spachtelung muUssen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf
1,5 Meter L&dnge darf eine max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein.

Trockenestriche/Verlegeplatten: Sollten, falls schwimmend verlegt, mindestens eine Stdrke von 20 mm haben und im StoBbereich fest miteinander
verleimt sein. Unebenheiten im StoBbereich mUssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt werden.

Kleberreste: Untergrinde mit Kleberresten mUssen abgeschliffen, mit WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:1 mit Wasser verdUnnt)grundiert und mit
WAKOL 2615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke von mind. 2 mm gespachtelt werden.

Es mUssen alle Arten von Estrichen nivelliert werden, da sich andernfalls selbst geringste Unebenheiten im Unterboden auf den fertigen Boden auswir-
ken.

Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise der einzelnen Hersteller, die Einhaltung der Regeln des Fachs und die derzeit giltigen Normen und
Merkbldatter.

Wichtiger Hinweis: Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw.

der ausgestellten Mustertafel in Farbe und Dekore abweichen.

Materialaufbau:
antigua contact-FuBboden ist selbstliegend.

Das feine und saugfdhige Textiigewebe mit KWG

Harzimpragnierung, die nicht vollstandig * Strukturierte Nutzschicht mit PU-VergUtung

aushartet, sorgt fUr eine feste Verbindung * antigua Design F“Z;;‘j,’ffe‘ﬁ}
mit dem Untergrund. antigua contact kann * Vinyltrager glasfaserverstarkt )
problemlos wieder aufgenommen und neu * Textilgewebe mit Harzimpr&gnirung www.kwg-bodendesign.de

verlegt werden.
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Leidenschaft fir Design!  Dedicated to design!

Verlegeanweisung

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie fUr die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. Es empfiehlt sich, diese Linie in
einem Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt aufzuzeichnen. Die Schutzfolie auf der RUckseite der Platten ist mittels eines Pfeils die Pré&gerich-
tung aufgedruckt. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass der Pfeilimmer in die gleiche Richtung zeigt. Entfernen Sie die Schutzfolie erst unmittelbar
vor der Verlegung (die KlebeflGiche darf nicht beschmutzt werden, da sie sonst an Klebekraft verliert). Die folgenden Platten werden dann entlang
der vorgegebenen Fluchten StoB an StoB verlegt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Platten vollfildchig andricken. Zum Schneiden der Platten ver-
wenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser) oder geeignete Schneidemaschiene. Sheets am Reihenanfang oder -ende sollten
mindestens eine L&nge von 30 cm haben. Der zu bertcksichtigende Verschnitt betrégt ca. 3%. Nach beendeter Verlegung ist die Bodenfl&dche sofort
belastbar. Nach dem Verlegen mUssen die contact-Sheets mit einer Gliederwalze (Gewicht 14-25 kg) zweimal idchig angerollt werden.
Wahrend der Verlegung:
Sorgen Sie wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen.
Um ein ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, sollten die contact-Sheets vor der Verlegung gemischt werden. Gleichzeitig sollte aus verschie-
denen Pakete gearbeitet werden (im stdndigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete 6ffnen).
Raumklima:
Zur Werterhaltung lhres antigua contact-FuBboden sowie fir das eigene Wohlbefinden ist ein gesundes Raumklima von ca. 50-55 % relativer Luft-
feuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 18-22°C ideal. Wahrend der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus und es ist mit einer Dimen-
sionsveré&nderung, den warentypischen Eigenschaften entsprechend, zu rechnen. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den
Heizkdrpern Wasserbehdlter und bei groBen R&dumen Luftbefeuchtungsgerate erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte gut gelUftet werden.
Reinigung und Pflege:
Die richtige Reinigung und Pflege ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres antigua contact-FuBboden. Damit Sie viele Jahre Freude an lhrem
neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich folgende Produkte:

 antigua Aktivreiniger

¢ antigua Vollpflege MATT
Diese Produkte erhalten Sie in einem praktischen antigua Pflege- & Reinigung Set bestehend aus:
1 Liter antigua Aktivreiniger und 1 Liter antigua Vollpflege MATT sowie die ausfUhrliche Pflegeanweisung, welche Sie unbedingt beachten mUssen.
Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Fachh&ndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder 16semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei
Uberdosierung kénnen diese die Oberfiiche angreifen. Wischen Sie niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht! ReinigungsmaBnahmen mit
einem erhéhten Feuchtigkeitsaufkommen bzw. der Gefahr von PfUtzenbildung und stehender Né&sse sind zu vermeiden!
Zusdtzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschadigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszulegen und
an Mébelsticken und Stihlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostihlen ausschlieBlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten
einsetzen.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift
und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur
als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fUr beabsichtigte Ver-
fahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher
ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produkfionszeitpunkt. Neue Erkentnisse werden von uns stets aktualisiert. Aus
diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im Bereich Service/
Downloads einzusehen.

https://kwg-kork.de/service/downloads/verlege-und-pflegeanleitungen

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 08/2017 verlieren alle vorhergehenden Versionen inre Glltigkeit.



Designboden PVC-frei
Verlegeanweisung

Vorbemerkung:

Wir gratulieren Ihnen zu lhrer erstklassigen Entscheidung fUr dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG. Diese Anleitung ist Innen bei der schnel-
len und einfachen Verlegung Ihres neuen antigua green behilflich. Weitere Hinweise und Tipps gibt Ihnen bei Bedarf auch gerne Ihr Fachhdndler. an-
tigua green findetim gesamten Wohn- und Objektbereich seinen Einsatz, z.B. in 6ffentlichen Gebduden, Gastronomie, Ladenbau, Biros, Kindergdrten
efc. (Die Zulassigkeit von HDF im Bereich der Medizin (z.B. in Arztpraxen) ist mit dem zustdndigen Gesundheitsamt zu kldren).

Damit Sie lange Freude an Ihrem antigua green haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten.

antigua green (PVC und weichmacherfreie Designauflage) ist ein Imitat von Echtholzoptik. Bewusst sind die Dielen unterschiedlich strukturiert und
sortfiert. Farb- und Strukturunterschiede auch innerhalb eines Pakets sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik
unterstreichen. PrUfen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- und Materialschdden. Stellen Sie Mangel fest, mUssen Sie die Arbei-
ten unverzUglich einstellen und Ihren Handler informieren. Bereits verlegte und zugeschnittene Ware ist von Reklamationsansprichen ausgeschlossen.
Sorgen Sie wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen.

Durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann es bei bodentiefen Fenstern, Turen, Fidchenfenstern und Dachfenstern zu punktuellen Aufhel-
lungen / Farbverdnderungen kommen. Um dies zu minimieren, muss fUr ausreichend Sonnenschutz gesorgt werden. Die Dehnfuge von mind. 10 mm
zwischen dem antigua green und der Wand sowie allen festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden,
damit der antigua green ungehindert gleiten kann. Bei einer Raumldnge von bis zu 10 m muss eine Dehnfuge von mind. 10 mm eingehalten werden,
ab einer Raumldnge von mehr als 10 m, sollte je weiteren Meter Imm Dehnfuge zus&tzlich eingehalten werden (max. RaumgréBe 15 m Lange und
10 m Breite). Die Dehnungsfuge darf niemals mit Silikon 0.d. abgedichtet oder als Kabelkanal genutzt werden. Auch die Ubergangsschienen missen
fachgerecht gewdhlt und montiert werden, so dass der Boden nicht blockiert wird.

Beachten Sie vor der Verlegung:

* antigua green mit HDF-Trdgerplatte ist zur Verlegung in Feuchtrdumen und Nasszellen nicht freigegeben.

 Vor der Verlegung des antigua green mUssen die Pakete mindestens 48 Stunden ungedffnet zur Akklimatisierung in dem Raum gelagert werden,
in dem der Boden spdater verlegt werden soll (lagern Sie die Pakete flach liegend in kleinen Stapeln). Das entbindet Sie nicht der Prifungspflicht
gemdaB unserer AGB.

* Die Raumtemperatur sollte wdhrend der Lagerung und der Verlegung bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-55% liegen.

¢ Um ein ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, sollten die Dielen vor der Verlegung gemischt werden (im st&ndigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete
offnen)

* antigua green wird schwimmend verlegt und darf nicht mit dem Untergrund verklebt werden. Um ein ungehindertes Gleiten des Bodens zu
ermdglichen, empfehlen wir schwere Einbaumabel, wie z. B. KUchenbldcke und Einbauschrénke nicht auf den Boden zu montieren, sondern
vor der Verlegung aufzubauen. Wird der Boden nur bis unter den Sockel verlegt, kann er bei Bedarf wieder aufgenommen werden (auch hier
sind die Dehnungsfugen entsprechend zu installieren). Einsatz von Leim ist nicht empfehlenswert, da es die Passgenauigkeit der Klickverbindung
negativ beeinflusst. Benutzen Sie ausschlieBlich die KWG Schlagleiste (Art.-Nr. 840030). Bei unsachgemdBer Verlegung k&nnen Sch&den an den
Verbindungsprofilen entstehen.

Untergrund:
¢ Der Untergrund muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif gelten (VOB, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten).
* Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, eben und trocken sein.
» Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN18202 entsprechen (z.B. 1 m L&dnge <2 mm Unebenheit)
¢ Die zul@ssige Estrichfeuchten nach CM-Methode sind zu beachten:  bei Zementestrich < 2,0 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 1,8 % )
bei Anhydritestrich < 0,5 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 0,3 %)

¢ Bei der Verlegung von Produkten mit HDF- Tragerplatte ist eine Dampfsperre bei allen mineralischen Untergrinden unerl@sslich. Legen Sie dazu
eine mindestens 0,2 mm starke PE-Folie unter den antigua green wobei die StoBkanten ca. 20 cm Uberlappen und abgeklebt werden mussen.
An den Wdanden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewdhrleistet auch eine
gleitfahige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermdglichen.

» antigua-green kann auf vorhandenen, festen Bodenbel&gen (z.B. Linoleum, PVC-Beldge) verlegt werden, sofern die oben genannten Voraus-
setzungen erflllt sind. Die Verlegung muss jedoch quer zum darunterliegenden Boden erfolgen. Die Dielen mUssen schwingungsfrei sein und
eventuell nachgeschraubt werden. Spanplatten und HolzfuBbdden werden gegebenenfalls geschliffen.

¢ Weiche Nutzbdden (z.B. Teppich) mUssen, nicht nur aus hygienischen Grinden, vor der Verlegung entfernt werden.

* Bitte beachten Sie: Die Oberfildchentemperatur des antigua-green darf bei WarmwasserfuBbodenheizung 28 °C nicht Uberschreiten. Bei Elekiro-
fuBbodenheizung ist die Freigabe beim Hersteller der FuBbodenheizung einzuholen (Heizprotokoll muss vorliegen).

Raumklima:

Zur Werterhaltung Ihres antigua-green sowie fUr das eigene Wohlbefinden ist ein gesundes Raumklima von ca. 50-55 % relativer Luftfeuchtigkeit bei
einer Raumtemperatur von ca. 18-22°C ideal. W&hrend der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus und es ist mit einer Dimensionsveré&nderung,
den warentypischen Eigenschaften entsprechend, zu rechnen. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkérpern Wasser-
behdlter und bei groBen Rdumen Luftbefeuchtungsgeréte erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte gut gelUftet werden

Reinigung und Pflege:

Egal wie schén und wie qualitativ hochwertig die Oberfldche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran
nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung lhres antigua FuBbodens. Damit
Sie viele Jahre Freude an lhrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich die folgenden Produkte:

antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT.

Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set bestehend aus:

1 Liter antigua Aktivreiniger, 1 Liter antigua Vollpflege MATT, ein weiBes Pad und eine ausfUhrliche Plegeanweisung, welche Sie unbedingt beachten
muUssen. Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Fachhdndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder I6semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere
bei Uberdosierung kénnen diese die Oberfléiche angreifen. Wischen Sie niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht!

Zusatzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschédigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszulegen und
an Mobelsticken und Stihlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostihlen ausschlieBlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten
einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststatten, Boutiquen usw. je nach Einsatzgebiet, spezielle
Pflegemittel eingesetzt werden mUssen. Daher empfehlen wir eine nachtragliche PU-Versiegelung fir Arztpraxis, Friseursalon und Autohd&user — Dr.
Schutz Anticolor; fir Gaststatten, BUros, Boutiquen usw. — Dr. Schutz PU Siegel. FUr nachtréglich versiegelte Oberfldchen mit einem Dr. Schutz PU-
Siegel ist fUr die regelmdBige Reinigung und Pflege ausschlieBlich der PU-Reiniger oder antigua Aktivreiniger zu verwenden. Beachten Sie bitte die
Verarbeitungsanweisung des Herstellers auf dem Gebinde.

Wichtiger Hinweis: Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw.

der ausgestellten Mustertafel in Farbe und Dekor abweichen.

* PVC-freie antigua GREEN Design Auflage KWG

Materialaufbau: / - = Faszination

antigua green-FertigfuBboden ist mit der ggétr;l%kcfﬁlerfer elekironenstrahl-gehdrreter Boden!

leimlosen ,,uniclic” Verbindung ausgestat- . Natur Faserplatte

teeirt{ Igjrlgﬂezsu sglrkt))s;i;jeenm Laien ermdglicht wie « GREEN Silent Gegenzug www.kwg-bodendesign.de
' * PE-Folie Stand 07/2017




Designboden PVC-frei
Verlegeanweisung

Es ist zu empfehlen an einer geraden Wand, I&ngs zum Lichteinfall, von rechts nach links zu beginnen.
Eine Dampfsperre ist bei allen mineralischen Untergrinden unerldsslich. Legen Sie dazu eine mindes-
tens 0,2 mm starke PE-Folie unter den antigua green-FertigfuBboden, wobei die StoBkanten ca. 20 cm
Uberlappen und abgeklebt werden mussen. An den Wanden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Wir
empfehlen Ihnen die Ubergénge mit einem Klebeband abzukleben.

Eine Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen dem antigua green-FertigfuBboden und der Wand sowie al-
len festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden. Raumldnge
bis 10 m = 10mm Dehnfuge; bei einer Raumldnge ab 10 m je weiteren Meter 1 mm Dehnfuge zusdizlich
einhalten (maximale RaumgréBe 15 m Lange und 10 m Breite).

Bei den Dielen der ersten Reihe wird die Feder der Langkante mit einer geeigneten Sdge abgeschnit-
ten, so dass die Schnittkante zur Wand zeigt. Die folgenden Dielenreihen sollen mind. 1/3 versetzt ver-
legt werden. Optimal ist die Verlegung im Halbverband (mind 30 cm).

Der antigua green-FertigfuBboden wird Ublicherweise nicht geleimt, sondemn frocken verlegt. Dabei
werden die einzelnen Dielen mit der Feder der Langkante in die Nut der davor liegenden Diele in einem
Winkel von 20-30° eingedreht, indem man die Diele auf und ab bewegt. Die Langkante kann zusétzlich
mit der KWG Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) zusammen geklopft werden. Bitte achten Sie vor der Verle-
gung darauf, dass Nut und Feder frei von Spdnen oder sonstigen Verunreinigungen sind.

Zum Zusammenfigen der Kurzkante schlagen Sie diese mit der KWG Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) an
der Nutseite vorsichtig ineinander. Schlagen Sie nie die Federseite, da diese sonst beschddigt werden
kann. Bei zu starkem Zusammenklopfen kann sich die Vinylauflage im Kantenbereich hochdricken. FUr
die letzte Diele in einer Reihe bendtigen Sie ein Zugeisen zum Zusammenfigen.

Die letzte Dielenreihe wird in die richtige Breite ges&gt. Dabei ist auf die Dehnungsfuge zu achten! Do-
nach wird die Dehnungsfuge mit einer FuBleiste abgedeckt. Sie darf allerdings nicht zu dicht auf dem
antigua green-FertigfuBboden liegen, um die Bewegungsfreiheit des Bodens nicht zu beeinfr&chtigen.

FUr Rohranschlisse werden Locher gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm gréBer sind, als der des Roh-
res. Nachdem die Diele verlegt ist, wird das Reststick eingesetzt. Die Abdeckung erfolgt nachtraglich
mit Rosetten.

Ausklinkungen kdnnen mittels Sdge und Stecheisen vorgenommen werden.

Feste Bauteile wie TUrzargen mussen gekuirzt werden, damit der antigua green-FertigfuBboden darunter
liegen kann. Es darf nicht anstoBen. Vor der Kirzung der TUrzarge muB geprUft werden, dass die TUrzar-
ge dauerhaft befestigt ist. Ein Absacken der TUrzarge kénnte die Bewegungsfreineit des antigua green-
FertigfuBboden beeintrdchtigen. Aufgrund dessen sollte auch auf eine Silikonfuge verzichtet werden!

Ubergaénge zwischen dem antigua green-FertigfuBboden und anderen Bodenbeldgen sowie zwei an-
einanderliegenden RGumen mUssen generell mit einem Parkettprofilsystem abgedeckt werden.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen,
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre
Eignung fUr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb
unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Neue Erkentnisse werden von uns stefs aktua-
lisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im
Bereich Service/Downloads einzusehen.

https://kwg-kork.de/service/downloads/verlege-und-pflegeanleitungen

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 07/2017 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre GUltigkeit.



Verlegeanweisung
HDEF-FertigfuBboden

Wir gratulieren Ihnen zu lhrer erstklassigen Entscheidung fUr dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG. Diese Anleitung ist lhnen bei der schnel-
len und einfachen Verlegung lhres neuen antigua-FertigfuBboden behilfich. Weitere Hinweise und Tipps gibt Innen bei Bedarf auch gerne lhr Fach-
handler. antigua-FertigfuBboden findet im gesamten Wohn- und Objektbereich seinen Einsatz, z.B. in 6ffentlichen Gebduden, Gastronomie, Laden-
bau, BUros, Kindergdrten etc. (Die Zul&ssigkeit von HDF im Bereich der Medizin (z.B. in Arztpraxen) ist mit dem zusténdigen Gesundheitsamt zu kidren).

Damit Sie lange Freude an lhrem antigua-FertigfuBboden haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten.

antigua-FertigfuBboden (Designervinyl) ist ein Imitat von Echtholz- oder Natursteinoptik. Bewusst sind die Dielen unterschiedlich strukturiert und sortiert.
Farb- und Strukturunterschiede auch innerhalb eines Pakets sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik unterstrei-
chen. Prifen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- und Materialschdden. Stellen Sie Mangel fest, mUssen Sie die Arbeiten
unverziglich einstellen und lhren H&ndler informieren. Bereits verlegte oder zugeschnittene Ware ist von Reklamationsansprichen ausgeschlossen.
Sorgen Sie wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen.

Durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann es bei bodentiefen Fenstern, Tiren, Fldchenfenstern und Dachfenstern zu Aufhellungen / Farb-
verdnderungen und Dimensionsverdnderungen kommen. Um dies zu minimieren, muss fUr ausreichend Sonnenschutz gesorgt werden. Die Dehnfuge
von mind. 10 mm zwischen dem antigua-FertigfuBboden und der Wand sowie allen festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend
eingehalten werden, damit der antigua-FertigfuBboden ungehindert gleiten kann. Bei einer Raumldnge von bis zu 10 m muss eine Dehnfuge von mind.
10 mm eingehalten werden, ab einer Rauml&nge von mehr als 10 m, sollte je weiteren Meter Imm Dehnfuge zusatzliich eingehalten werden (max.
RaumgréBe 15 m Lange und 10 m Breite). Auch die Ubergangsschienen missen fachgerecht gewdhlt und montiert werden, so dass der Boden nicht
blockiert wird. Die Dehnungsfuge darf niemals mit Silikon 0.8. abgedichtet oder als Kabelkanal genutzt werden. Da Vinyl auf thermische Belastungen
reagiert, kann es bei Nichteinhaltung zu Dimensionsverénderungen kommen. Designervinyl ist ein thermoplastisches Produkt und reagiert stark auf
Wdarme und Kdlte.

Beachten Sie vor der Verlegung:

 antigua-FertigfuBboden mit HDF-Tr&gerplatte ist zur Verlegung in Feuchtrdumen und Nasszellen nicht freigegeben.

» Vor der Verlegung des antigua-FertigfuBboden mUssen die Pakete mindestens 48 Stunden ungedffnet zur Akklimatisierung in dem Raum gela-
gert werden, in dem der Boden spdter verlegt werden soll (lagern Sie die Pakete flach liegend in kleinen Stapeln). Das entbindet Sie nicht der
Prifungspflicht gemdaB unserer AGB.

Die Raumtemperatur sollfe wahrend der Lagerung und der Verlegung bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-55% liegen.

Um ein ausgewogenes Oberfildchenbild zu erhalten, sollten die Dielen vor der Verlegung gemischt werden (im sténdigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete

offnen)

antigua-FertigfuBboden wird schwimmend verlegt und darf nicht mit dem Untergrund verklebt werden. Um ein ungehindertes Gleiten des Bodens

zu ermdglichen, empfehlen wir schwere Einbaumdadbel, wie z. B. Kichenbldcke und Einbauschrdnke nicht auf den Boden zu montieren, sondern

vor der Verlegung aufzubauen. Wird der Boden nur bis unter den Sockel verlegt, kann er bei Bedarf wieder aufgenommen werden (auch hier

sind die Dehnungsfugen entsprechend zu installieren). Einsatz von Leim ist nicht empfehlenswert, da es die Passgenauigkeit der Klickverbindung

negativ beeinflusst. Benutzen Sie ausschlieBlich die KWG Schlagleiste. Bei unsachgemdBer Verlegung kénnen Sch&den an den Verbindungspro-

filen entstehen.

Untergrund:

¢ Der Untergrund muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif gelten (VOB, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten”).

Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, eben und frocken sein.

Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN18202 entsprechen (z.B. 1 m Ladnge < 2 mm Unebenheit)

Die zul&@ssige Estrichfeuchten nach CM-Methode sind zu beachten:  bei Zementestrich < 2,0 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 1,8 % )
bei Anhydritestrich < 0,5 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 0,3 %)

Bei der Verlegung von Produkten mit HDF- Tragerplatte ist eine Dampfsperre bei allen mineralischen Untergrinden unerldsslich. Legen Sie dazu
eine mindestens 0,2 mm starke PE-Folie unter den antigua-FertigfuBboden, wobei die StoBkanten ca. 20 cm Uberlappen und abgeklebt werden
muUssen. An den Wdanden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewdhrleistet
auch eine gleitfGhige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermdglichen.
antigua-FertigfuBboden kann auf vorhandenen, festen Bodenbeldgen (z.B. Linoleum, PVC-Beldge) verlegt werden, sofern die oben genannten
Voraussetzungen erfUllt sind. Die Verlegung muss jedoch quer zum darunterliegenden Boden erfolgen. Die Dielen mUssen schwingungsfrei sein
und eventuell nachgeschraubt werden. Spanplatten und HolzfuBbdden werden gegebenenfalls geschliffen.
Weiche Nutzbdden (z.B. Teppich) mUssen, nicht nur aus hygienischen Grinden, vor der Verlegung entfernt werden.

* Bitte beachten Sie: Die Oberfldchentemperatur des antigua-FertigfuBboden darf bei WarmwasserfuBbodenheizung 28 °C nicht Uberschreiten.
Raumklima:
Zur Werterhaltung Ihres antigua-FertigfuBboden sowie fUr das eigene Wohlbefinden ist ein gesundes Raumklima von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchtig-
keit bei einer Raumtemperatur von ca. 20-22°C ideal. W&hrend der Heizperiode frocknet die Raumluft extrem aus und es ist mit einer Dimensionsverdn-
derung, den warentypischen Eigenschaften entsprechend, zu rechnen. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den Heizkdrpern
Wasserbehdlter und bei groBen RGumen Luftbefeuchtungsgerdate erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte gut gelUftet werden
Reinigung und Pflege:
Egal wie schén und wie qualitativ hochwertig die Oberfldche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran
nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung lhres antigua FuBbodens. Damit
Sie viele Jahre Freude an lhrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich die folgenden Produkte:
antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT.
Beide Produkte erhalten Sie inunserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set bestehend aus:
1 Liter antigua Aktivreiniger, 1 Liter antigua Vollpflege MATT, ein weiBes Pad und eine ausfUhrliche Plegeanweisung, welche Sie unbedingt beachten
muUssen. Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Fachhdndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder I6semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere
bei Uberdosierung kdnnen diese die Oberfldche angreifen. Wischen Sie niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht!
Zusatzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschddigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszulegen und
an Mébelsticken und Stihlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostiihlen ausschlieBlich weiche Stuhirollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten
einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststétten, Boutiquen usw. je nach Einsatzgebiet, spezielle
Pflegemittel eingesetzt werden mussen. Daher empfehlen wir eine nachtragliche PU-Versiegelung fUr Arztpraxis, Friseursalon und Autohd&user — Dr.
Schutz Anticolor; fir Gaststatten, BUros, Boutiquen usw. — Dr. Schutz PU Siegel. FUr nachtréglich versiegelte Oberfldéchen mit einem Dr. Schutz PU-
Siegel ist fUr die regelmdaBige Reinigung und Pflege ausschlieBlich der PU-Reiniger oder antigua Aktivreiniger zu verwenden. Beachten Sie bitte die
Verarbeitungsanweisung des Herstellers auf dem Gebinde.

Wichtiger Hinweis: Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw.

der ausgestellten Mustertafel in Farbe und Dekor abweichen.

Materialaufbau: * Strukturierte Nutzschicht mit PU-VergUtung KWFG .

antigua-FertigfuBboden ist mit der leimlosen * anfigua Design aszglgctlle(is

wuniclic” Verbindung ausgestattet, die es * Vinyltrager :

selbst dem Laien ermdglicht wie ein Profi zu * HDF-Mittellage )

arbeiten. * Presskorkgegenzug www.kwg-bodendesign.de
- PETolie Stand 02/2018




Verlegeanweisung
HDEF-FertigfuBboden

Es ist zu empfehlen an einer geraden Wand, I&ngs zum Lichteinfall, von rechts nach links zu beginnen.
Eine Dampfsperre ist bei allen mineralischen Untergrinden unerldsslich. Legen Sie dazu eine mindestens
0,2 mm starke PE-Folie unter den antigua-FertigfuBboden, wobei die StoBkanten ca. 20 cm Uberlappen
und abgeklebt werden mussen. An den Wdanden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Wir empfehlen
Ihnen die Ubergdnge mit einem Klebeband abzukleben.

Eine Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen dem antigua-FertigfuBboden und der Wand sowie allen
festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden. Raumlédnge
bis 10 m = 10mm Dehnfuge; bei einer Raumidnge ab 10 m je weiteren Meter 1 mm Dehnfuge zusatzlich
einhalten (maximale RaumgréBe 15 m Lange und 10 m Breite).

Bei den Dielen der ersten Reihe wird die Feder der Langkante mit einer geeigneten S&ge abgeschnit-
fen, so dass die Schnittkante zur Wand zeigt. Die folgenden Dielenreihen sollen mind. 1/3 versetzt ver-
legt werden (Dielenldnge mind 30 cm). Steindesigns verlegen Sie optimal im Halbverband. FUr ein aus-
gewogenes (schdnes) Fidchenbild der Holzdesigns empfehlen wir, ab einer Dielenldnge von 1,20 m, die
Verlegung im fortlaufendem ,,wilden* Verband (Dielenldnge mind 30 cm).

Der antigua-FertigfuBboden wird Ublicherweise nicht geleimt, sondern trocken verlegt. Dabei werden
die einzelnen Dielen mit der Feder der Langkante in die Nut der davor liegenden Diele in einem Winkel
von 20-30° eingedreht, indem man die Diele auf und ab bewegt. Die Langkante kann zusatzlich mit
der KWG Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) zusammen geklopft werden. Bitte achten Sie vor der Verlegung
darauf, dass Nut und Feder frei von Spé&nen oder sonstigen Verunreinigungen sind.

Zum Zusammenfugen der Kurzkante schlagen Sie diese mit der KWG Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) an
der Nutseite vorsichtig ineinander. Schlagen Sie nie die Federseite, da diese sonst beschddigt werden
kann. Bei zu starkem Zusammenklopfen kann sich die Vinylauflage im Kantenbereich hochdricken. Fir
die letzte Diele in einer Reihe bendtigen Sie ein Zugeisen zum Zusammenfigen.

Die letzte Dielenreihe wird in die richtige Breite geségt. Dabei ist auf die Dehnungsfuge zu achten! Da-
nach wird die Dehnungsfuge mit einer FuBleiste abgedeckt. Sie darf allerdings nicht zu dicht auf dem
antigua-FertigfuBboden liegen, um die Bewegungsfreiheit des Bodens nicht zu beeintrdchtigen.

FUr RohranschlUsse werden Locher gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm gréBer sind, als der des Roh-
res. Nachdem die Diele verlegt ist, wird das ReststUck eingesetzt. Die Abdeckung erfolgt nachtréglich
mit Rosetten.

Ausklinkungen kdnnen mittels SGge und Stecheisen vorgenommen werden.

Feste Bauteile wie TUrzargen mUssen gekUrzt werden, damit der antigua-FertigfuBboden darunter liegen
kann. Es darf nicht anstoBen. Vor der Kirzung der Turzarge muB geprift werden, dass die TUrzarge dau-
erhaft befestigt ist. Ein Absacken der TUrzarge kénnte die Bewegungsfreiheit des antigua-FertigfuBbo-
den beeintréchtigen. Aufgrund dessen sollte auch auf eine Silikonfuge verzichtet werden!

Ubergénge zwischen dem antigua-FertigfuBboden und anderen Bodenbeldgen sowie zwei aneinan-
derliegenden R&Gumen missen generell mit einem Parkettprofilsystem abgedeckt werden.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen,
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre
Eignung fUr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb
unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkf. Neue Erkentnisse werden von uns stets aktuo-
lisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im
Bereich Service/Downloads einzusehen.

https://kwg-kork.de/service/downloads/verlegeanweisungen/antigua-hdf.pdf

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 02/2018 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre GUltigkeit.



Leidenschaft fUr Design!  Dedicated to design!

Verlegeanweisung

Wir gratulieren lhnen zu lhrer erstklassigen Entscheidung fUr dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG. Diese Anleitung ist Innen bei der schnel-
len und einfachen Verlegung lhres neuen antigua HYDROTEC-FertigfuBboden behilflich. Weitere Hinweise und Tipps gibt Innen bei Bedarf auch gerne
Ihr Fachhdndler. antigua HYDROTEC-FertigfuBboden findet im gesamten Wohn- und Objektbereich sowie in Feuchtrdumen seinen Einsatz, z.B. in &ffent-
lichen Gebd&uden, Gastronomie, Ladenbau, Buros, Kindergarten etc.(Die Zul&ssigkeit im Bereich der Medizin (z.B. in Arztpraxen) ist mit dem zustandigen
Gesundheitsamt zu kldren).

Damit Sie lange Freude an Ihrem antigua HYDROTEC-FertigfuBboden haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten.

antigua HYDROTEC-FertigfuBboden (Designervinyl) ist ein Imitat von Echtholz- oder Natursteinoptik. Bewusst sind die Dielen unterschiedlich strukturiert
und sortiert. Farb- und Strukturunterschiede auch innerhalb eines Pakets sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik
unterstreichen. Prifen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- und Materialschdden. Stellen Sie Mangel fest, mUssen Sie die Arbei-
ten unverziglich einstellen und Ihren H&ndler informieren. Bereits verlegte oder zugeschnittene Ware ist von Reklamationsansprichen ausgeschlossen.
Sorgen Sie wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht.

Durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann es bei bodentiefen Fenstern, Turen, Fidchenfenstern und Dachfenstern zu Aufhellungen/Farbver-
danderungen, Aufwdlbungen oder Fugenbildung kommen. Um dies zu minimieren, muss fUr ausreichend Sonnenschutz gesorgt werden (Designervinyl
ist ein thermoplastisches Produkt und reagiert sehr stark auf Warme und Kdlte).Die Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen antigua HYDROTEC und der
Wand sowie allen festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden, damit das antigua HYDROTEC ungehindert
gleiten kann. Bei einer Raumldnge von bis zu 10 m muss eine Dehnfuge von mind. 10 mm eingehalten werden, ab einer Raumlédnge von mehr als
10 m, muss je weiteren Meter 1 mm Dehnfuge zusatzlich eingehalten werden (max. RaumgréBe 12 m Lange und 8 m Breite). Um ein ungehindertes
Gleiten des Bodens zu gewdhrleisten, sollten schwere Einbaumdbel, wie z.B. Kichenbldcke und Einbauschrénke nicht auf den schwimmenden Boden
montiert werden. Auch die Ubergangsschienen missen fachgerecht gewdhlt und montiert werden, so dass der Boden nicht blockiert wird.

Beachten Sie vor der Verlegung:

e Vor der Verlegung des antigua HYDROTEC-FertigfuBboden missen die Pakete mindestens 48 Stunden ungedffnet zur Akklimatisierung in dem
Raum gelagert werden, in dem der Boden spdter verlegt werden soll. Das entbindet Sie nicht der Prufungspflicht gemdaB unserer AGB.

* Die Raumtemperatur sollte wdhrend der Lagerung und der Verlegung bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-55% liegen.

¢ Um ein ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, sollten die Dielen vor der Verlegung gemischt werden (im st&ndigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete
offnen)

¢ antigua HYDROTEC-FertigfuBboden wird schwimmend verlegt. Eine Verklebung mit dem Untergrund wird nicht empfohlen. (ggf. ist die Freigabe
vom Klebstoffhersteller einzuholen). Benutzen Sie fir die Kurzkante ausschlieBlich die KWG ,,uniclic* Schlagleiste. Bei unsachgemd&Ber Verlegung
kénnen Schdden an den Verbindungsprofilen entstehen.

Untergrund:
» Der Untergrund muss nach den aligemein anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif gelten (VOB, DIN 18365 ,,Bodenbelagsarbeiten”).
» Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, eben und frocken sein.
» Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN18202 entsprechen (z.B. 1 m L&nge <2 mm Unebenheit)
Die zul&ssigen Estrichfeuchten nach CM-Methode sind zu beachten: bei Zementestrich <2,0 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 1,8 % )
bei Anhydritestrich < 0,5 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 0,3 %)

antigua HYDROTEC-FertigfuBboden kann auf vorhandenen, festen Bodenbelégen (z.B. Linoleum, PVC-Belége) und auch auf alte Dielenbdden
verlegt werden, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfUllt sind. Die Verlegung muss jedoch quer zum Dielenboden erfolgen, die Dielen
mUssen schwingungsfrei sein und eventuell nachgeschraubt werden. Spanplatten und HolzfuBbdden werden gegebenenfalls geschliffen.
Weiche Nutzbdden (z.B. Teppich) muUssen, nicht nur aus hygienischen Grinden, vor der Verlegung entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Die Oberfildchentemperatur des antigua HYDROTEC-FertigfuBboden darf bei WarmwasserfuBbodenheizung 28° C nicht Uber-
schreiten.

Die KWG Latex-Dammunterlage ist bei allen Untergrinden unerldsslich. Die Verlegung der Latex-Dédmmunterlage muss mit der dunkelgrauen
glatten Seite nach oben erfolgen. Die KWG Latex-Ddmmunterlage muss quer (90° Winkel) zur Verlegerichtung des Bodens ausgelegt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Kanten bindig aneinander liegen. Wir empfehlen Ihnen, die Ubergénge mit einem Klebeband abzukleben. Bei der
Verwendung anderer Unterlagsbahnen erlischt die Gewdhrleistung.

Raumklima:

Zur Werterhaltung Ihres antigua HYDROTEC -FertigfuBboden sowie fUr das eigene Wohlbefinden ist ein gesundes Raumklima von ca. 50-55 % relativer
Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 18-22°C ideal. Wahrend der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus und es ist mit einer Di-
mensionsverdnderung, den warentypischen Eigenschaften entsprechend, zu rechnen. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an
den Heizkdrpern Wasserbehdlter und bei groBen RGumen Luftbefeuchtungsgerdte erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte gut gelUftet werden.

Reinigung und Pflege:

Egal wie schén und wie qualitativ hochwertig die Oberfldche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran
nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung lhres antigua FuBbodens. Damit
Sie viele Jahre Freude an lhrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich die folgenden Produkte:

antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT.

Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set bestehend aus:

1 Liter antigua Aktivreiniger, 1 Liter antigua Vollpflege MATT, ein weiBes Pad und eine ausfUhrliche Pflegeanweisung, welche Sie unbedingt beachten
mussen. Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Fachhdndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder |&semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere
bei Uberdosierung kénnen diese die Oberfldche angreifen. Wischen Sie niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht!

Zusatzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschéadigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszulegen und
an Mébelsticken und Stihlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostihlen ausschlieBlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten
einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass in gewerblich genutzten Bereichen, je nach Einsatzgebiet, spezielle Nachversiegelungen eingesetzt werden muUssen.
Daher empfehlen wir eine nachtrdgliche PU-Versiegelung fir Arztpraxis, Friseursalon und Autohduser mit Dr. Schutz Anticolor. Gaststatten, BUros,
Boutiquen usw. werden mit Dr. Schutz PU Siegel nachversiegelt. Bei nachtraglich versiegelten Oberfléchen mit einem Dr. Schutz PU-Siegel ist fOr
die regelmdaBige Reinigung und Plege ausschlieBlich der antigua Aktivreiniger (Art.-Nr. 820015) zu verwenden. Zur Werterhaltung und ErfUllung
unserer Garantiebedingungen ist der Einsatz unserer Plege- und Reinigungsprodukte eine Grundvoraussetzung.

Beachten Sie bitte die Verarbeitungsanweisung des Herstellers auf dem Gebinde.

Wichtiger Hinweis: Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw.

der ausgestelltfen Mustertafel in Farbe und Dekor abweichen.

Materialaufbau: Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergitung KWG

antigua HYDROTEC-FertigfuBboden ist mit - anfigua Design i
der leimlosen ,,uniclic” Verbindung ausge- * Vinyltraiger Boden!

stattet, die es selbst dem Laien ermdglicht

wie ein Profi 20 arbeiten. wasserfeste Kompakttragerplatte

Latex-DEdmmunterlage wwwlwg-bodendesign.de
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Verlegeanweisung

Es ist zu empfehlen, an einer geraden Wand, I&ngs zum Lichteinfall, von rechts nach links zu beginnen. Die
Verlegung der Latex-Dammunterlage muss mit der dunkelgrauen glatten Seite nach oben erfolgen. Die
KWG Latex-Dammunterlage muss quer (90° Winkel) zur Verlegerichtung des Bodens ausgelegt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Kanten bindig aneinander liegen. Wir empfehlen Ihnen die Ubergénge mit
einem Klebeband abzukleben.

Eine Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen dem antigua HYDROTEC-FertigfuBboden und der Wand sowie
allen festen Bauteilen, wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden. Raumlénge
bis 10 m = 10 mm Dehnfuge, ab einer Raumidnge von mehr als 10 m, muss je weiteren Meter 1 mm Dehnfuge
zusatzlich eingehalten werden (max. RaumgréBe 12 m Lange und 8m Breite).

Bei den Dielen der ersten Reihe wird die Feder der Langkante mit einer geeigneten S&ge abgeschnitten,
so dass die Schnittkante zur Wand zeigt. Die folgenden Dielenreihen sollen mind. 1/3 versetzt verlegt wer-
den (Dielenldnge mind 30 cm). Steindesigns verlegen Sie optfimal im Halbverband. FUr ein ausgewogenes
(schoénes) Fldchenbild der Holzdesigns empfehlen wir, ab einer Dielenldnge von 1,20 m, die Verlegung im
fortlaufendem ,wilden" Verband (Dielenldnge mind 30 cm).

Der antigua HYDROTEC-FertigfuBboden wird Ublicherweise nicht geleimt, sondern trocken verlegt. Dabei
werden die einzelnen Dielen mit der Feder der Langkante in die Nut der davor liegenden Diele in einem
Winkel von 20-30° eingedreht, indem man die Diele auf und ab bewegt.

Zum Zusammenfigen der Kurzkante schlagen Sie diese mit der KWG Schlagleiste (Art.-Nr. 840030) an der
Nutseite vorsichtig ineinander. Schlagen Sie nie die Federseite, da diese sonst besch&digt weden kann.
Bei zu starkem Zusammenklopfen kann sich die Vinylauflage im Kantenbereich hochdricken. FUr die letzte
Diele in einer Reihe bendtigen Sie ein Zugeisen zum Zusammenfigen.

Die letzte Dielenreihe wird in die richtige Breite gesdgt. Dabei ist auf die Dehnungsfuge zu achten! Danach
wird die Dehnungsfuge mit einer FuBleiste abgedeckt. Sie darf allerdings nicht zu dicht auf dem antigua
HYDROTEC-FertigfuBboden liegen, um die Bewegungsfreineit des Bodens nicht zu beeintrachtigen.

FUr RohranschlUsse werden Locher gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm gréBer sind als der des Rohres.
Nachdem die Diele verlegt ist, wird das ReststUck eingesetzt. Die Abdeckung erfolgt nachtraglich mit
Rosetten.

Ausklinkungen kdnnen mittels Sdge und Stecheisen vorgenommen werden.

HYDROTEC-FertigfuBboden beeintréchtigen. Aufgrund dessen sollte auch auf eine Silikonfuge verzichtet

Feste Bauteile wie TUrzargen mussen gekUrzt werden, damit der antigua HYDROTEC-FertigfuBboden do-
runter liegen kann. Er darf nicht anstoBen. Vor der Kirzung der TUrzarge muB3 geprift werden, dass die
\ TUrzarge dauerhaft befestigt ist. Ein Absacken der TUrzarge kénnte die Bewegungsfreiheit des antigua
™ /\ werden.

7 [ 4 Ubergénge zwischen dem antigua HYDROTEC-FertigfuBboden und anderen Bodenbelégen sowie zwei
J//?/ aneinanderliegenden RGumen muUssen generell mit einem Parkettprofilsystem abgedeckt werden.
<~ ﬁ

/

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen,
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre
Eignung fUr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb
unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkf. Neue Erkentnisse werden von uns stets aktuo-
lisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im
Bereich Service/Downloads einzusehen.

https://kwg-kork.de/service/downloads/verlegeanweisungen/antigua-hydrotec.pdf

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 02/2018 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre GUltigkeit.



SHEETS zur vollfldchigen Verklebung
s s \f @rle@geanweisung Designvinyl-Sheets

Wichtige Informationen und Hinweise zur Verarbeitung von antigua Sheets

Vorbemerkung:
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer erstklassigen Entscheidung fUr dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG.

antigua Sheets finden im gesamten Wohn- und Objektbereich ihren Einsatz, z.B. in éffentlichen Gebduden, Gastronomie,
Ladenbau, BUros, Kindergdrten etc. Besonders in Feuchtrédumen wie B&der und WC's sind antigua Sheets der ideale Boden-
belag. Aufgrund der geringen Stdrke sind antigua Sheets insbesondere empfehlenswert in Rdumen deren Bodenaufbauhdhe
stark begrenzt ist.

Vor der Verlegung bitte beachten:

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsmaéglichkeiten serids, aber unverbindlich zu empfehlen. Da jedoch
Einsatzgebiet, Untergrund und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, entbindet sie den Anwender nicht davor, die
jeweiligen Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prufen. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf den ent-
sprechenden Gebinden. Zur Akklimatisierung missen antigua Sheets im geschlossenen Karton flach liegend im temperierten
Raum (18°-22°C und 50-55% rel. Luftfeuchte) mindestens 48 Stunden aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie ebenso, dass der
Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung eine Temperatur von mind. 15°C aufweisen muss. antigua Sheets sind ein Imitat von
Echtholz- und Natursteinoptik. Die Sheets sind bewusst unterschiedlich strukturiert und sortiert. Farb- und Strukturunterschiede
auch innerhalb eines Paketes sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik unterstreichen.
Prifen Sie die antigua Sheets vor der Verlegung auf erkennbare Fehler. Stellen Sie M&ngel fest, mUssen Sie die Arbeiten un-
verziglich einstellen und lhren Lieferanten informieren. Bereits verlegte oder zugeschnittene Ware ist von Beanstandungsan-
sprichen ausgeschlossen. Der Untergrund und die raumklimatischen Bedingungen muissen den Anforderungen der DIN 18
365 Bodenbelagsarbeiten entsprechen. antigua Sheets kdnnen Uber eine Lange von 10 m hinaus verlegt werden, sofern die
Anforderungen fUr Bodenbelagsarbeiten erfUllt wurden. Sind baulicherseits Dehnfugen angelegt, dirfen diese nicht Gber-
klebt werden, sondern mUssen mit einem geeigneten Profil in der Fi&iche Ubernommen werden.

Wir empfehlen die Verklebung mit WAKOL D3318 MultiFlex, faserhaltig. Dieser wird mittels Zahnspachtel TKB A 2 gleichmd&Big
auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

Untergrundvorbereitung:
Untergrinde mussen druckfest, staubfrei, frei von Wachs, Fett, Farben und anderen Verunreinigungen, eben sowie trocken
und frei von Rissen sein.

Zementestrich: Dieser muss eben, frocken und tragféhig sein. Die Restfeuchte darf 2,0 CM% nicht Ubersteigen, bei Warmwas-
serfuBbodenheizung 1,8 CM%. Wir empfehlen vor der Verlegung den Untergrund mittels WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat
(1:2 mit Wasser verdunnt) vorzustreichen und mit WAKOL 7615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke von mindestens 2 mm
zu egdlisieren. Die Unebenheiten nach der Spachtelung mUssen der DIN EN 18202 enfsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter Lange darf
eine max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein.

Anhydrith-/FlieBestrich: Die Restfeuchte des Estrichs darf 0,5 CM% und bei WarmwasserfuBbodenheizung 0,3 CM% nicht Uber-
steigen. Die Estriche muUssen vor Verlegung mittels Einscheibenmaschine angeschliffen, kraftig abgesaugt und mit WAKOL
D3040 Vorstrichkonzentrat (1:2 mit Wasser verdinnt) vorgestrichen werden. Nach der Trocknung (mind. 2-4 Stunden) wird der
Untergrund mit WAKOL Z615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke von mind. 2 mm gespachtelt. Die Unebenheiten nach
der Spachtelung muUssen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter Ldnge darf eine max. Unebenheit von 3 mm vor-
handen sein.

HeiBasphalt-/Gussasphaltestrich: Bei dieser Art von Estrich ist es zwingend notwendig, dass diese gut und gleichmdaBig abge-
sandet sind um die notwendige Criffigkeit fUr eine anschlieBende Spachtelung mit WAKOL 7615 Ausgleichsmasse zu haben.
Falls dies nicht der Fall ist, mUssen diese mit WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:1 mit Wasser verdinnt) grundiert werden
und anschlieBend mit WAKOL Z615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstérke von mind. 2 mm (max. jedoch 5 mm) gespachtelt
werden. Die Unebenheiten nach der Spachtelung mussen der DIN EN 18202 entsprechen. Z.B. auf 1,5 Meter L&dnge darf eine
max. Unebenheit von 3 mm vorhanden sein.

Trockenestriche/Verlegeplatten: Sollten, falls schwimmend verlegt, mindestens eine Stérke von 20 mm haben und im StoB-
bereich fest miteinander verleimt sein. Unebenheiten im StoBbereich mUssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt
werden.

Kleberreste: Untergrinde mit Kleberresten mUssen abgeschliffen, mit WAKOL D3040 Vorstrichkonzentrat (1:1 mit Wasser ver-
dinnt)grundiert und mit WAKOL 72615 Ausgleichsmasse in einer Schichtstdrke von mind. 2 mm gespachtelt werden.

FuBbodenheizung: Bei Einhaltung der Vorschriften, beziglich Estrichtrockenzeiten und fachgerechtem Auf- und Abheizen,
ist die Verlegung auf WarmwasserfuBbodenheizung moglich. Achten Sie bitte darauf, dass die FuBbodenheizung wdhrend
der Verlegung, und mindestens 24 Stunden danach, ausgeschaltet ist. Die Oberfldichentemperatur nach der Verlegung darf
28°C nicht Uberschreiten. Beim Einsatz von ElekirofuBbodenheizung wird keine Freigabe erteilt.

antigua Sheets: Materialaufbau: KWG
Die hohe Nutzungsklasse bis 42 sowie o Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergitung o
die geringe Aufbauhohe sind die Vor- « anfigua Design Faszination
teile unserer antigua Sheets. Sie erspa- . Vinvlré Boden!
ren sich das Abschleifen von Toren und inylirager )
verlieren keinerlei Zmmerhdhe. www.kwg-bodendesign.de
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SHEETS zur vollfldchigen Verklebung
Verlegeanweisung Designvinyl-Sheets

Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise der einzelnen Hersteller, die Einhaltung der Regeln des Fachs und die derzeit
giltigen Normen und Merkblatter.
Der Einsatz von Ausgleichsmasse bewirkt eine gleichmaBige Abluft- und Einlegezeit der eingesetzten Klebstoffe.

Die Verlegung:

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie fUr die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. Es
empfiehlt sich, diese Linie in einem Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt aufzuzeichnen. Mit der Zahnspachtel A
2 wird ein Teilbereich ca. 45 cm von der Linie zur Wand hin mit Klebstoff eingestrichen. Die offene Zeit des Klebstoffes betragt
ca. 15 Minuten. Auf der RUckseite der Platten ist mittels eines Pfeils die Pragerichtung aufgedruckt. Achten Sie bei der Verle-
gung darauf, dass der Pfeil immer in die gleiche Richtung zeigt. Die folgenden Platten werden dann entlang der vorgege-
benen Fluchten verlegt. Achten Sie bitte darauf, dass die Platten vollfldchig mit Klebstoff benetzt sind und drUcken Sie diese
kraftig an. Fortlaufend, bevor der Kleber abgebunden hat, werden die Platten mit einer Gliederwalze (Gewicht 14-25 kg)
fldchig angewalzt. Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie
die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berUcksichtigende Verschnitt
befrégt ca. 3%. Nach beendeter Verlegung ist die Bodenfldche nach ca. 24 Stunden belastbar.

Wdhrend der Verlegung:

Sorgen Sie wahrend der Verlegung fUr optfimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen.

Um ein ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, sollten die Dielen vor der Verlegung gemischt werden. Gleichzeitig sollte
aus verschiedenen Pakete gearbeitet werden (im sténdigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete 6ffnen).

Nach der Verlegung bitte beachten:

1. Das Raumklima

antigua Sheets reagieren auf kimatische Gegebenheiten. Sorgen Sie deshalb — auch im Interesse Ihrer eigenen Gesund-
heit — fUr ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-55% sowie eine
Raumtemperatur von ca. 18 - 22°C. Die Oberfldchentemperatur bei WarmwasserfuBbodenheizung darf hdchstens 28°C be-
fragen. Wahrend der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten,
sind an den Heizkérpern Wasserbehdlter und bei groBen RGdumen Luftbefeuchtungsgeréte erforderlich. Bei hoher Luftfeuch-
tfigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelUftet werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung kénnen sich Ausbleichungen und
Farbverdnderungen ergeben. Sorgen Sie daher, besonders bei bodentiefen Fenster und in Wintergarten, fir ausreichende
Beschattung. Designervinyl ist ein thermoplastisches Produkt und kann auf Warme und Kdélte mit Dimensionsverdnderungen
reagieren! Achten Sie bitte darauf, dass im Eingangsbereich ein ausreichend groBer FuBabstreifer verlegt wird. Um mecha-
nische Beschddigungen zu vermeiden, sind bei M&belsticken und StGhlen Filzgleiter anzubringen. Bei BUrostUhlen sollten
ausschlieBlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwendet werden.

2. Pflege und Reinigung

Egal wie schén und wie qualitativ hochwertig die Oberfldche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reini-
gung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestand-
teil zur Werterhaltung Ihres antigua FuBbodens. Damit Sie viele Jahre Freude an lhrem neuen Boden haben, empfehlen wir
zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich die folgenden Produkte:

antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT.

Beide Produkte erhalten Sie inunserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set bestehend aus:

1 Liter antigua Aktivreiniger, 1 Liter antigua Vollpflege MATT, ein weiBes Pad und eine ausfGhrliche Pflegeanweisung, welche
Sie unbedingt beachten mussen. Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Fachhdndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder
I6semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei Uberdosierung kénnen diese die Oberfiéiche angreifen. Wischen Sie
niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht!

Zusdatzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschddigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfang-
matten auszulegen und an Mébelsticken und Stiuhlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostihlen ausschlieBlich weiche Stuhirol-
len (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststatten, Boutiquen usw. je nach
Einsatzgebiet, spezielle Plegemittel eingesetzt werden mUssen. Daher empfehlen wir eine nachtragliche PU-Versiegelung
fUr Arztpraxis, Friseursalon und Autohduser — Dr. Schutz Anticolor; fUr Gaststatten, BUros, Boutiquen usw. — Dr. Schutz PU Sie-
gel. Fur nachtraglich versiegelte Oberfldchen mit einem Dr. Schutz PU-Siegel ist fUr die regelmdBige Reinigung und Pflege
ausschlieBlich der PU-Reiniger oder antigua Aktivreiniger zu verwenden. Beachten Sie bitte die Verarbeitungsanweisung
des Herstellers auf dem Gebinde.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem
Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht vor der eigenen Prifung der von uns gelieferten
Produkte auf ihre Eignung fur beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen auBerhalb unserer Konfrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich.

Wichtiger Hinweis:

Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw. der ausgestellten Mustertafel in Farbe und Dekore abweichen.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Neue Erkentnisse werden von

uns stets aktualisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage
www.kwg-bodendesign.de im Bereich Service/Downloads einzusehen. WG
https://kwg-kork.de/service/downloads/verlege-und-pflegeanleitungen Faszination

Boden!

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 07/2017 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Guiltigkeit. Jkwg-bodendesign.de



