BPC-Terrassendielen

Bambus Polymer Composite

Verlegeanweisung

Einsatzbereich und Verwendung

Unsere hochwertigen BPC-Dielen bestehen zu 60% aus
Bambus, 30% recyceltem Kunststoff und 10% Additiven
(UV-Blocker, Farbpigmente). Sie eignen sich zur Verwen-
dung als Terrassen- oder Balkonbelag fiir den AuBenbe-
reich ohne Erdkontakt.

BPC splittert nicht und ist weitgehend unempfindlich
gegen Insektenfrall und Pilzbefall. BPC ist in der Regel
durchgefarbt und farbstabil.

BPC-Terrassendielen sind nicht geeignet fiir:
« statisch tragende Bauteile
» feuchte Bereiche mit fehlender Luftzirkulation

Typische Eigenschaften von BPC

BPC enthélt einen hohen Anteil an Naturfasern, was trotz
sorgfdltiger Rezeptur zu Farbschwankungen innerhalb
einer Lieferung fihren kann. Diese Abweichungen sind
materialtypisch und stellen keinen Reklamationsgrund
dar.

Bei neuen Terrassen kann es nach der Verdunstung von
Regenwasser zu dunklen Wasserkranzen kommen. Dies
ist auf die natiirlichen Inhaltsstoffe der verwendeten Na-
turfasern zurlickzufiihren.

Durch Bewitterung verschwinden diese Flecken von
selbst, konnen aber auch mit Wasser und Spiilmittel oder
unserem Multireiniger entfernt werden.

Bei starker Sonneneinstrahlung erwdrmen sich die
BPC-Dielen. Je dunkler die Farbe des Materials, desto
warmer wird die Oberflache.

Bei trockener Witterung und direkter Sonneneinstrah-
lung kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.

BPC System-Komponenten

« BPCTerrassendielen

« Unterkonstruktion aus BPC oder Alu

» Verlegeclips inkl. Schrauben

Start- und Endclip inkl. Schrauben
Kantenabschluss-/ Dekorprofil aus BPC oder Alu
Rutschsicherungs-/ Montageband 19 mm

« Endkappen schwarz fir Alu-UK

Die positiven Eigenschaften unserer BPC-Dielen bleiben
nur bei Verwendung der genannten Komponenten er-
halten. Bei Verwendung anderer Komponenten erlischt
die Gewadbhrleistung.

Hinweise zur Verarbeitung

« Lagern Sie die BPC-Dielen flachliegend auf ebenem
Untergrund, trocken, gut belliftet und ohne direkte
Sonneneinstrahlung.

+ Die Dielen nicht werfen, verdrehen, biegen oder ver-
kanten.

« Die optimale Verlegetemperatur liegt bei 10-25°C.
Verlegen Sie nicht bei Frost oder extremer Hitze.

« Bohren Sie Schraubenlécher immer vor.

- Bitte planen Sie fiir den Wasserablauf 2% Gefille in
Dielenrichtung und vom Gebdude wedfiihrend ein.

« Priifen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung
auf eventuelle Schaden und legen Sie schadhafte Tei-
le beiseite. Schadhafte Elemente bitte nicht einbauen.
Beanstandungen wegen erkennbarer Mangel an be-
reits verbauten Dielen werden nicht anerkannt.

Untergrund

Der Untergrund muss frei von Bewuchs, trag- und versi-
ckerungsféhig und frostsicher sein.

Wasser muss ungehindert ablaufen kénnen und durch
die Gefélleplanung immer vom Gebdude weggefiihrt
werden.
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Fir eine ungehinderte Luftzirkulation ist ein Freiraum
von min. 2,5 cm unter dem Terrassenbelag und rundhe-
rum erforderlich.

Unterbau

Der Unterbau der Unterkonstruktion muss die auftreten-
den Lasten auf jeden Fall aufnehmen kénnen. Gut ge-
eignet als Unterbau sind z.B. Betonplatten ab 30 x 30 cm
oder durchgehende Reihen aus Betonsteinen ab 20 x 6 x
100 cm (fiir Alu-UK), auf denen die UK-Rahmen mit den
notwendigen Abstdanden verlegt und befestigt werden.

Folgende Mittenabstande, L’ des Unterbaus diirfen nicht
Uberschritten werden (siehe Bild 1).

Aluminium 49 x29 mm | max.65cm

BPC 40 x 60 mm | max. 50 cm

Bei der Montage auf StellfiiBen bitte zusatzlich die
Vorschriften des Herstellers beachten.

Unterkonstruktion aus BPC und Alu

Die Unterkonstruktion wird rechtwinklig zum Unterbau
mit einem Achsabstand von max. 40 cm verlegt (siehe
Bild 1). Sie bendtigt zu allen Gebdudeteilen einen Ab-
stand von mindestens 2,5 cm.

Die Dielenenden diirfen spater maximal 5 cm tber den
UK-Rahmen iiberstehen.

Die jeweils erste und letzte BPC-Unterkonstruktion
wird als Doppelreihe mit einem Mittenabstand von

ca. 15 cm (Wasserablauf) verlegt. Sie werden an allen
Auflagepunkten befestigt, um sie gegen Verrutschen
und Anheben zu sichern. Alle weiteren Unterkonstruk-
tionsrahmen werden an den Enden auf dem Unterbau
befestigt (siehe Bild 1).

Bei Alu-Unterkonstruktion missen mindestens die En-
den sowie der erste und letzte Rahmen kraftschliissig
mit dem Unterbau verbunden werden (z.B. mit Monta-
gekleber). Bei schwierigen Einbausituationen muss die
Alu-UK an allen Auflagepunkten befestigt werden. Sicht-
bare Enden der Alu-UK kénnen mit Endkappen dekorativ
geschlossen werden.
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Verlangerung der UK und Dielenstofe

BPC-Unterkonstruktionen werden zur Verldngerung seit-
lich iberlappend verlegt. Die Linge der Uberlappung
muss mindestens 1 Dielenbreite betragen und auf einer
Unterbauplatte liegen (siehe Bild 1). Die Befestigungs-
clips der Dielen miissen spater mindestens 2 cm Abstand
zum Ende der Unterkonstruktion haben.

Alu-Unterkonstruktionen werden durch die Einsteckver-
binder beliebig verldngert und spater beim Einschrau-
ben der Verbindungsclips dauerhaft verbunden.

Bei einem Dielensto miissen immer 2 UK-Rahmen mit
ca. 5 cm Abstand verlegt sein (siehe Bild 2).

Fur BPC- und Alu-Unterkonstruktion empfehlen wir, ein
Rutschsicherungsband oben auf jeden 5. UK-Rahmen
auf voller Lange aufzukleben.

Besondere Einbausituationen

Bei einer Terrasse mit mehreren Feldern wird jedes Feld
wie eine eigenstandige Terrasse verlegt. Bei Terrassen
unter 1 m Breite sind mindestens 5 UK-Rahmen vorzu-
sehen.

Auf Dachterrassen darf die Dachdichtung nicht bescha-
digt werden. Bauen Sie die Unterkonstruktion als Kreuz-
lattung aus Aluminiumprofilen und befestigen Sie diese
auf Bautenschutzmatten schwimmend und sturmsicher
am Baukorper. Fiir andere Alternativen sprechen Sie bit-
te lhren Fachhdndler an.

Dielen-Montage

Bei der Verlegung sollte auf eine einheitliche Ausrich-
tung geachtet werden, da die Oberflache der Dielen bei
verandertem Lichteinfall eine andere Farbwirkung ha-
ben kann.

BPC dehnt sich durch Temperatur und Feuchtigkeit aus
und schwindet bei Kélte und Trockenheit. Durch die Be-
festigung darf diese Bewegung nicht behindert werden.
Die Dielen diirfen ausschlieBlich mit dem Edelstahl-Sys-
tem-Clip auf jedem Rahmen befestigt werden.

Der Abstand der Dielen zu festen Gebdudeteilen
muss iiberall mindestens 2,5 cm betragen.

An einem Kopfstof3 betrdagt der Abstand von Diele zu
Diele 7 mm.

BPC lasst sich ahnlich wie Holz sdgen. Hohlkammer-Die-
len diirfen nur im rechten Winkel gekappt werden. Schra-
ge, keilférmige oder schmale Zuschnitte und Pass-Sti-
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Bild 1: Unterbau und Unterkonstruktion / Verlangerung der UK

Hier:
BPC-Unterkonstruktion
auf Betonsteinen

cke sind nur bei Massivprofilen méglich. Zuschnitte und Achtung!

Pass-Stlicke miissen komplett auf der UK aufliegen. An einem DielenstoB liegt jedes Dielenende auf einer
eigenen UK und wird mit jeweils zwei Clips befestigt

Die auBenliegende Nutwange der ersten und letzten (siehe Bild 2).

Dielenreihe wird mit dem Start/Endclip auf jeder UK be-
festigt (bitte 2-3 mm vorbohren). In der Flache werden
alle Dielen mit dem Verbindungsclip auf der UK befes-
tigt (siehe Bild 2). Hierzu wird der Clip auf der UK vor die
verlegte Diele gestellt. Beim Zusammenschieben mit der
nachsten Dielenreihe rutscht der Clip an seine Position
und kann festgeschraubt werden (2-3 mm vorbohren).

So lassen sich auch mehrere Dielenreihen in Folge vorbe-
reiten, zusammenschieben und mit einer Zwinge fixie-
ren. Danach kann alles in einem Zug verschraubt werden.
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Kantenabschluss-/ Dekorprofil

An den Dielenseiten wird das Dekorprofil mit Schrau-
ben befestigt. An den Stirnseiten der Dielen muss ein
Dehnungsabstand von 8 mm zwischen Dielenende und
L-Profil gelassen werden. Die Verschraubung erfolgt mit
einem entsprechenden Distanzhalter in die Unterkonst-
ruktion.

Gewdihrleistung
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Pflege und Instandhaltung

Lehm, Schmutz und Griinbelag lassen sich mit warmem
Wasser und unserem Multi-Reiniger entfernen. Bei fes-
ten Anhaftungen mit einer Kunststoffblirste nachhelfen.
Hochdruckreiniger, Dampf- oder Sandstrahler sind
zur Reinigung der Oberfliche ungeeignet und nicht
zulassig.

Zur Unterhaltspflege und Beseitigung leichter Ge-
brauchsspuren sollten Sie die Oberflache regelmaRig
mit unserem Schleifschrubber (Siliziumkarbid-Besen) in
Langsrichtung abfegen. Schaden wie Kratzer oder Brand-
spuren so gut es geht mit einer Drahtblirste, Schleifpa-
pier oder einem Scheuerschwamm entfernen.

Ausnahme:

Protect/Protect Duo Diele, diese bitte nur mit warmem
Wasser und einem geeigneten Reiniger behandeln, um
die Ummantelung nicht zu beschadigen.

Fir Terrassenbeldge aus BPC gelten dhnliche Regeln wie
fur Parkett und Kunststoffboden im Innenbereich. Harte
Rollen und farbige MébelfiiBe kdnnen zu einem sichtba-
ren Abrieb, Verfarbungen und Beschadigungen an der
Oberflache fihren. Die Eignung der Rollen oder Gleiter
sollte daher vorher an unauffalliger Stelle gepriift wer-
den.

BPC wird mit gréBter Sorgfalt und unter laufender Qualitditskontrolle produziert. Sollten bei Lieferung der Ware einzelne
Elemente trotzdem beschdidigt sein, sortieren Sie diese bitte aus und wenden sich an Ihren Héndler.

Die Gewdbhrleistung bezieht sich ausschlieBlich auf herstellungsbedingte Mdngel der gelieferten Ware. Mangelhafte Ele-
mente werden durch einwandfreie Ware ersetzt. Anspriiche fiir Ware, die trotz erkennbarer Mcngel verarbeitet und einge-

baut wurden, werden nicht anerkannt.

Bei unsachgemdil8er Verwendung, fehlerhaftem Einbau, Verstol8 gegen Verarbeitungsregeln oder Verwendung nicht system-

konformer Bauteile erlischt der Gewdhrleistungsanspruch.

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen. Abbildungen kénnen abwei-
chen. Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu. Alle Rechte vorbehalten. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.





